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汛龙实业有限公司.

香港新界葵涌健康街1-7号致华工业大厦13字楼B室.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : CPP塑料薄膜.

SGS工作编号 :. CP12-024373 - SZ.

制造商 :. 东莞港龙彩印有限公司.

样品接收日期 :. 2012年05月24日.

测试周期 :. 2012年05月24日 - 2012年06月04日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

通标标准技术服务有限公司

授权签名.

Kenny Wang王伟利.

批准签署人.

0000182773



测试报告. No. CANEC1206487302  日期: 2012年06月04日. 第2页,共3页.

测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

1. CAN12-064873.001 透明薄膜.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%.

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

2,6-二叔丁基对甲酚 (BHT).

测试方法 :. 参照 ASTM D 4275-09方法测定, 采用GC-MS进行分析..

CAS_NO测试项目. 单位. MDL. 001.

2,6-二叔丁基对甲酚  (Butylated 

hydroxytoluene).

128-37-0. mg/kg. 5. ND.

备注：本测试报告内容是参照报告编号为CANEC1206487301的中文译本，中英文版本如有歧异，概以英文版为

准。.
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样品照片:.

CANEC1206487302

CAN12-064873.001.

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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